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Results irn ppm
I SAMPLE Cu Pb Zn Ni Co Cr
A139560 30 10 40 32 16 18
I A139561 18 26 32 14 <A 12
A139562 16 38 28 18 <4 38
l A139563 220 42 200 38 24 30
l A139564 60 30 140 20 6 110
A139565 160 32 150 100 34 150  13becE
l AL39566 15 36 110 85 12 270
A139567 125 310 190 65 10 220
l A139568 105 26 70 70 6 300
_ A139569 75 24 120 190 - 20 500
‘ A139570 20 12 46 130 8 60
l A139571 22 20 60 230 12 85
A139572 36 44 90 200 12 110
l A139573 50 28 80 170 10 170
A139574 70 30 65 L4 6 65
I A139575" 70 32 85 42 b 20
l A139576 110 60 . 115 55 14 - 28 T13S%oc
A139577 270 50 130 70 80 28
I A139578 520 50 115 36 40 6
A139579 260 22 180 70 30 50
l A139580 135 40 70 75 60 | 42
I 2139581 95 22 200 50 95 44
A139582 50 230 230 44 10 32
' Al39s5e1 10 34 24 6 <4 <4
A139584 18 6 22 12 <4 <4
l eo.] 28
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