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APPENDIX L Continued 024021
-80# Total Extraction -80# Cold Extraction
Sample No. Cu | Pb | Zn Mn |Fe¥ | Co Cu | Pb | Zn Mn | Fe® | Co
27707 -] - -1 -1 -1 - -1 - - - -1 -
27708 -| 20| 20 | a0}1.2 | - -l 10} - 10]0.2 | -
27709 -] 10f 30 |20]1.1 ) ~ - -11w]|170l0.3 | -
27710 -| 1w0| 20 1 80j0.9{ - - -] -1 e0jo.2 | -
27711 -] 101 20 w0 [1.0 | - -1 -1 -] e0fo0.1 | -
27712 10 30| 30 |260 1.9 | - - - -] 11002 ]| -
27713 30| 30| 30 | 30 1.6 - 10 -1 20 10f1.0 | -
27714 10| 20| 30 | 3010.5 - - - - 20 0.2 | -
27715 30 20| 30 | 90 (1.2 ] -~ 0] - -] 40]0.2 | -
27716 20| 201 40 [300 (2.4 | 10 -1 -} 1w0}20l0.2]f -
27717 201 40| 60 230 (2.4} 10 -{ ~-120| 11002 -
27718 -] -7 10 | 3008 - - - - - - -
27719 -| -] 20 | %0]0.5 - - -1 - 20 (0.1 | -
27720 -]l 10| ¢} 70{0.4} - -1 -1 -1 s0fo0.1 | -
27721 -1 10| - ! - - -7 - - -1 -
27722 10| - 10 10C.9 | - -1 - - - 10.1 -
27723 - - - -1 -t - S - - -
27724 10| -] 30 [140[1.5 - - -(10{ 8ol0.2 { -
27725 10| 20 30 |340 (0.8 | - -} - 120120 (0.4 | -
27706 -1 -] w0 | 20]0.1 ~ - - - - - -
27727 -] 10} 20 140 ]1.0] -~ - - -1 70 0.1 | -
27798 20| 10| 30 |330}1.3| - 10} - {10 |2e0100.2 ] -
27729 10| 20| 40 {160 | 2.1 ~ -1 -1101}| 7002 | -
27730 - - - 20 0.5 ] - - - - - -] -
27731 o000 | 20| 20 | 20fo1 | - 10 -] - o | -
27732 430 | 80} 40 | 20|1.0 | -~ [[370 | 50 | 30 - 0.7 | -
27733 750 | 20| 40 | 70[0.7 ~ | 30f -1 4 jo.2 | -
27734 380 | 20| 20 | 50]0.6 ~ | a0 | - -1 20 |0.2 | -
27735 140 o] 20 licofo.3| ~ f20)] -] - fwo} - | -
27736 - 10] - - - - - - - - - -
27737 50} -] 10 | 30{06.3| -~ - -1 -] 2o | -
27738 10| - - -lo.2 | - -l -1 - -1 - -
27739 10 =« 10 { 10{0.3] - -1 - - - |o. -
27740 80 -| 20 | 80]0.7 | - - | -1 -1 30jo0.1 -
Detection

Limit 10 10 10 10 0.1 10 10 10 10 10 0.1 10

Values expressed in ppm unless

ctherwise stated



