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APPENDIX L Continued 594022
~80# Totel Extraction -80# Cold Extraction
Sample No,. Cu Pb Zn Mn | Fe¥ | Co Cu Pb } Zn Mn Fe% | Co
27741 10| 20 | 404, 130] 1.4 - - - 10 90| 0.3 -
27742 - -1 20 120) 1.1 | - -1 -t -1 eolon| -
27743 20 10 | 30 130 0.7 - - - - 80| 0.1 -
27744 10 | 30 | 70| 240] 1.6 - - 10 | 30 160| 0.3 -
27745 20 ¢y 80 { 850} 2.8 10 - - | 40] 650 0.9 -
27745 40 | 20 | 80 | 260} 2.2 10 10 20 | 50 1601 €.3 -
27747 20 10 |620 | 4200(12.0 |140 - - 240 [ 2500 111.4 | 90
27748 10 | - 20 50| 0.8 - - - - 20] 0.2 -
27749 10 { 20 [ 30 { 200 1.4 - - 10 { 20 13G4 0.3 -
27750 - 10 | 20 80 1.1 - - - 10 401 0.3 -
27751 20 )} 30 } 40 ) 1407 1.4 - 10 10 ] 20 50] 0.2 -
27752 - - 10 10} 0.3 - - - - - - -
27753 - - - - - - - - - - - -
27754 - - - - - - - - - - - -
27735 - - 20 30| 0.1 - - - - - - -
27756 - - 10 20| 0.4 - - - = -10.1 -
27757 - -lw}| 202} - 4§ -] -1 -} -1 -1} -
27758 - - - { 20 0.3 - - - - - - -
27759 - | 20 10 301 0.3 - - - - 10 - -
27760 - 10 § 20 40| 0.2 - - - ~ 10 - -
27761 - - 10 101 0.1 - - - - - - -
27762 - - | 10 10 | 0.4 - - - - - 10.3 -
27763 - - 10 10] 0.2 - - - - - - -
27764 - - 20 401 0.3 - - - - 10 - -
27765 - - - - - - - - - - - -
27766 20 -1 30 | 730 1.5 - - - | 30§ 600 |0.9 -
27767 - - - - ~ - - - - - - -
27768 20 - 20 1iG } 0.4 - - - 20 30 1 0.1 -
27769 10 - - -1 6.2 - - - - - - -
27770 3800 | 40 230 50| 1.2 - 80 | 20 | 30 10 0.2 -
27771 20 10 10 401 0.2 - - - - 10 - -
27772 90 | 40 | 80 | 740 2.4 | 20 50 | 20 [ 40 §{ 540 0.6 -
27773 30 [ 30 10 20| 0.6 - 20 10 - =~ {0.3 -
27774 30 { 20 [ 50 | 110 1.7 - 10 10 110 20 (0.3 -
Detection
Limit 10 10 10 10 1.0 10 10 10 10 10 0.1 10

Values expressed in ppm unless otherwise stated



